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VIZSGALATI JEGYZOKONYY / TEST REPORT

NR:611-1-22
1. A VIZSGALATI MINTA LEIRASA / DESCRIPTION OF TEST SAMPLE

MEGJEGYZES/NOTE: A megbizé iltal biztositott informéciék alapjén / According to
information given by the Client

Megnevezés/Designarion: Mianyag kanna (10 1) nem levehetd tetével / Plastic jerrican packaging
device with capacity 10 It, with non-removable head

Névleges Grtartalom/ Mominal cubic capacity: 10000 ml

Teljes Grtartalom / Toral cubic capacitys 11000 ml

"Tipus kéd / Type code: 311

Gyhrt6/ Producer: Malmarks Industry Hungaty }ifi. 4511 Nylthogdany, Ipartelep Hesz, 0167/18
Befoglald geométrial méretek/ Geometrienl sizes: 31442 x 17832 x 29632 mm.

Minimdlis falvastagsdg / Minimam thickness: 1 mm

Nyak belsG atméed / Neck internal dameter: 31,5 £ 0,5 mm

Nyak magassig (kiils) / Neck height (external): 27,0 0,5 mm

Eloallias mbdia/ Method of construction: favis/blowing

Zarbelem atmérG/Closure diameter: 48,0 + 0,5 mm

Zirdelem gyintd/ Closure producer: Malmarks Industry Hungary Kit, 4511 Nyfrbogdény, Ipartelep
Huse 0167718

Meghdzasi nyomaték / Closure Appheation Torgue: 5 Nm

Hegesatés tpusa / Type of sealing: -

Tomités anyaga/ Scaling material: NBR 70 Shore olajdlls pumikeverdk

Témeg adatok / Mass data:

Test témeg / Mass of body: 500 g £ 50 g

Zirdelem timege tomitéssel/ Closure Mass with gasket: 15+ 02

Tara thmeg / Mass of device: 523 g + 70,5 g (kupaktarté fil 3 g)

A gyirrashoz felhaszndlt anyagok/ Applied materials and their manufacturees:
Test/Body: BA 550-13 HIDPE (Gyaeso/Mannfactarer: Mol Petrolkéimia Zist)
Zardelem/ Closure: 3100] (HDPE) (Gydrtd/Manufacturer: Mol Perrolkésia Zee)

Regranulitum ardnya/Proportion of the: m«»gm:m}atel 0%
Bevooar /eoating: -

2. ENGEDELYEZETT TOLTOANYAGOK / PROPOSED FILLING
MATERIALS
1L & 111 esomagolasi csoportba tartozd - kilonboesd veszélyessépt vsatilyt - folyékony anyagol,
melyeknél a szabélyzatok ext a csomagolastipust engedélyezik (max, 1,2 kg /dm® velativ shiriség) /
These materials fall under packagiog groups 11, and 1L~ different c}mgemm class- and are lguid

materials, and these packaging-variation are authotized by tegulations (with max. 1,2 kg /dm® relative
dengity)

3. VIZSGALATI SZABVANY / TEST STANDARD
- MSZ EN 150 16495:2013 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test
methods

= MSZ EN 150 13274:2013 Packaging ~ Transport packaging for dangerous goods, - Plastics
compatibility testing for packaging and IBCs

4. ALTALANOS WNEMZETKOZI ELOIRASOK/ INTERNATIONAL
REGULATIONS

- Slalinosan / Generally, UN recommendations of the tansport of dungerous goods
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VIZSGALATI JEGYZOKONYY / TEST REPORY

< Koziti szallitds / Road wansporc ADR (Buropean Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Rosd) RID-ADR: 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5,
6.1.5.6,6.1.52.6

- Vasiti szallitss / Railway transport: RID (Regulatons concerning the Intemarional Carriage of
Dangerous Goods by Rail), COTIF (Convention concerning International Cartiage by Rail)

RID-ADR:6.15.3, 6.1.54, 6.1.5.5,6.1.5.6

- Tenger szallivds / Maritime trnsporst IMDG (Intesnational Maritime Dangerous Goods Code)

IMDG Code: 6.1.5.3, 6.1.54, 6.1.55,6.1.5.6

~ Lég szilliths / A gansport ICAOQ TI (Intemational Civil Aviation. Otganization
Technical Instructons for the Safe Transport of Dangerous Goods by Alr), IATA DGR
{(Interpadonal Al Transport Association Dangerous Goods Regulations) IATA: 633,
634,635 636

5, AVIZSGALATOK ES EREDMENVYEIK / TESTS AND RESULTS
5.1, VEGYT OSSZEPERHETOSEG VIZSGALAT /CHEMICAL COMPATIBILITY TEST

Vigsgilati t6htGanyag/ Filling material: Szénhidrogén-keverél (white spirt) / Mixtute of

hydrocarbons (white spinit)
Vizsgilati iddtartam/ Duration: 21 nap /days
Vizsgilat homérséklet/ Test Temperature: 40 °C
Eljaras/ Method: ADR fejezet / chapter 6,1.5.2.6
5.2. EJTOVIZSGALAT/ DROP TEST
Vizsghlati toltSanyag/ Filling muaterial: fagyalld folyadék / antifrozen solution
Teljes térfogat/ Total capacity: 101
Ejtési magassdg/ Height of drop: 1,2 m
Mintdk szama/ Number of samples:: 6.db / 6 pes
Vizspalat klima/ Climate: -18 °C
Ejtési poziciok/ Drop position:
- alsé élre / to bottom edge : 3.db / 3 pes
- zérdelernre/ to closure : 3 db /3 pes
Ejtdfelilet/ Droping surface: acéllemen/ steel plate
Eredmény/ Result: nincs anyagvessteséy/ ain'teaterial-loss, MEGFELEL/ SUITABLE
53 TOMITETTSEG VIZSGALAT/ LEAKPROOFNESS TEST
Mintsk szdma/ Number of samples:: 3 db / 3 pes
Vizsgilo kozeg/ Mediuim levegd / i
Vizsgdlati prébanyomds/ Testing gasken: 20 kPa
Viz hémérséklete/ Water tempetature: 12°C
Etedmény/ Result: témitett/ sealany MEGFELEL/ SUITABLE
5.4. BELSONYOMAS-ALLOSAGI PROBA/ INTERNAL PRESSURE TEST
Mintik sedma/ Nomber of samples: 3 db / 3 pes
Vizsgdld kozeg/ Medinmy: viz /water
Vizsgalatd probanyomis/ Test pressure: 200 kPs
Vizsglati Klima/ Climate; 23 °C
Viz hémérséklete/ Water temperature: 12°C
Eredmény/ Results nincs szivirgds/ leakprooft MEGFELEL/ SUTTABLE

5.5. HALMAZOLHATOSAGI VIZSGALAT/ STACKING TEST

Feltételezert halmazmagassig/ Hypothetical measure of set: 3 m
Klima/ Climare: 40 °C / 28 nap / day
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV / TEST REPORT

NR: 611-1-22
Terhelés médin/ Way of Joad: hideavlika munkahengetrel létrehozott dllands nyomderd/
raade with hideaulic roll permanent compressing-fotce
A mintak szima/ Number of sampless 3db /3 pes |
A feltételezer halmazmagassignak megfeleld nyomderd/ Compressing-force due to
hypothetical set height

Fa(iet)xms (ﬁ;’w@%m 1) x [(10 X 1,2) +0,523]= 115 kg

 Bredmény/ Result: Nincs sérilés/ ain’t diimages, MEGFELEL/ SUITABLE

6. MEGJELOLES / MARKING
Avizsgilatok alapjin a vizsgilati mintdkkal mindenben megegyers gyirtist tipusokon a kbvetkesé
jelolés felriintethetd/ By rght of the rests the following mark can be indicated on the produced
types if they dre same like the tested samples:

3H1/Y1,2/200 /% / H / % /MALMARKS

* gyartist hé, év / manufacturing date (month, year)
** engedélyszdm / certificate nr.

Kornksér felhasznilds eserén az adott veszélyes drara vonatkozé Giszes egyéb eléitist be kel tagtani, A
csomagoléeseibz felhaszndldja mindenkor kivteles meggy6z0dni, hogy az adott t6ltSanyag a feat tipust
esomagolisba € az esrkoz dltal meghatirozott mennyiségben az adott szallitdsi lincra betdlthets, meg
kell hatirozni a Bltési fokot és meg kell gydzddnie a ltdanyag és eszkiz belsé bevonatinak vegyi
GsszeféthetGségbedl

In case of having a concrete use then all other regulations must be observed concerning dangerous
goods. The filling-rate must be deternsined and the user have to check the chemical compatibility of
filling material and the material of the device,

Bazen vizsgalat jegyzokbnyv az letékes Hatdsdg dll Kiadott engedély mellékletét képezi. Az UN jelolés
esak az Illetékes Hatdsiy engedelyesési okiratinak birtokdban rintethesd fel. A vizsgilt csomagolds
komponenseit, amelyek a jegyadkonyvben szerepelnek, az Hletdkes Hardshg képviselje személyesen is
ellendrizhetl a vizsgdlatl jegyzSkonyv érvényességénck idbtartama alat,

A jegyzkbuyy korlitlan darabszdmi csomagolbeszkiz gyhredsira visszavonssig, a vonatkozd
rendelkezések megviltozdsiig, de leghésSbb 2025, oktdber 27-ig érvényes.

A csomagoloeszkds kizdrolag a fentl pomtokban deklardlt miszaki paraméterckkel megegyezden
gyirthatd. A csomagoléeszkiz gyartdia kbteles garantilal, hogy a szériagyiets sorin nem tér el fent
deklardlt miszaki paraméterckiol A-vizsgalt tipus kielégiti 2 4. fejezetben Rlsorolt nemzetkén eldirisok
kbvetelményelt, és érvényes a fent rigzitett idStartarig,

The packaging may be manufactured in series according the approved design type, The manufacturer
has to guarantee that the packaging manufactured in series comply with the approved design type. The
packaging prepared as for casriage was tested in accordance with the appropriste requitetnents of the
above written requirements and that the use of other packaging methods or components tmay render it
invalid, : : o :

The desiga type complies with the test provisions of the intermational regulations for packaging for the
tanspott of dangerous goods whith in every case are valid ar the date of issue of this certificate of
approval : ' :
This test report will become legally valid as the stiachment of the certificate of Competent Body,

The member of the Competent Body has the tight to check pessanally all the packaging paraseters
during the validity and have mentioned in the report.

The test report is valid to produce packaging device limitless by the piece till 27* October 2025
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~ VIZSGALATI JEGYZOKONYV / TEST REPORT

APPENDIX

NR:611-1-22

malmarks

Clasure hormalbapeningl
Oiamster 48,0 mm
Closure tornds 3 Nm
typsoyeniing: -
Baskar, NBR 70 Shore olajdlls qumikeverdk
Ravematerish 23081 Mol Petroliémia 2ry)
Mads: 13,5 (with gasket)
Produser: Malmsrks ndustey Hungary ¥R AB1E Nylrkiogdény, 1parielep Hrsz 5167718
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